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Le società del gruppo
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PUNTI TRATTATI

• Caratteristiche chimiche e mineralogiche della 

materie prime argillose

• Confronti tra argille di provenienza estera: Turchia, 

Germania, Est Europa, Portogallo

• Prove tecnologiche

• Proposte di mix argillosi per impasti tecnici e impasti 

smaltati

• Caratteristiche chimiche delle materie prime 

feldspatiche

• Proposte feldspatiche per impasti tecnici e impasti 

smaltati
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Caratteristiche chimico/mineralogiche 

delle materie prime argillose

Materie prime / raw materials

Argilla M Argilla

WW1

Argilla

WW2

Argilla Est 
EU

Argilla UK-
A

Argilla UK-B Argilla UK-C Argilla P

Origine/origin area
Turchia Germania Germania Romania Ucraina Ucraina Ucraina Portog.

Analisi chimica / chemical analysis
% % % % % % % %

SiO2 61,40 67,90 54,80 59,90 63,60 67,20 60,90 58,10

Al2O3 23,80 20,00 28,50 24,50 23,20 21,10 25,10 26,10

Fe2O3 2,65 1,42 1,33 2,46 1,44 0,97 1,36 2,45

TiO2 1,00 1,56 2,21 1,27 1,33 1,39 1,36 0,48

CaO 0,25 0,16 0,25 0,28 0,34 0,31 0,42 0,16

MgO 0,90 0,43 0,33 0,60 0,53 0,49 0,53 0,36

K2O 2,40 1,84 1,87 2,29 2,12 2,03 1,93 2,23

Na2O 0,40 0,14 0,19 0,09 0,40 0,46 0,50 0,14

L.O.I. (1100°C) 7,10 6,41 10,32 8,30 7,03 6,05 7,74 9,91

CaCO3 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,25 0,20 0,20 0,10

C 0,20 0,13 0,41 0,25 0,16 0,11 0,14 0,26

S 0,04 0,02 0,05 0,08 0,02 0,01 0,04 0,01

Fasi minerali/Mineral % % % % % % % %

Quarzo/quartz 38,00 42,00 37,00 39,00 36,00 38,00 35,00 38,00

Illite/illite 16,00 11,00 12,00 17,00 20,00 20,00 23,00 14,00

Caolinite/kaolinite 42,00 40,00 47,00 38,00 38,00 35,00 34,00 38,00

Altro 4,00 7,00 4,00 6,00 6,00 7,00 8,00 10,00

Analisi granulometrica / grainsize analysis

Residuo 100>residual 100 µm (%) 4,2 4,0 2,0 0,5 6,0 2,0 4,5 5,3

D50 (µm)% 9,3 5,4 6,7 4,2 4,9 4,9 6,6 14,5

Superficie specifica / specific surface area

Superficie specifica / specific surface area (m2/g) 83,7 55,8 55,8 75,3 83,7 78,1 97,7 75,3



www.mineraliindustriali.it

Prove tecnologiche in impasto

Prova in impasto STD (40% argilla - 40% feldspato- 20% 
sabbia)

Argilla

M

Argilla

WW1

Argilla

WW2

Argilla

Est EU

Argilla

UK-A

Argilla

UK-B

Argilla

UK-C

Argilla P

Origine/origin area
Turchia Germania Germania Romania Ucraina Ucraina Ucraina Portog.

Materiale secco/dry materials (gr) 500 500 500 500 500 500 500 500

Acqua/water (gr) 250 250 250 250 250 250 250 250

Fluidificante/fluidifier (gr) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

T mac/grinding time (min) 30 30 30 30 30 30 30 30

Viscosità/viscosity (sec.'') 14 14 14 24 21 24 17 14

Densità /Bulk Density (Kg/l) 1685 1690 1675 1672 1695 1700 1680 1692

Residuo 45/residual 45 µm (%) 4,06 4,06 3,85 4,15 5,03 5,90 4,01 3,60

Umidità Polveri /powder moisture (%) 6 6 6 6 6 6 6 6

Pressione /pression (Kg/cm²) 370 370 370 370 370 370 370 370

Carico di rottura in essiccato/MOR dry (Kg/cm²)

Media 25,2 19,4 30,4 32,4 35,2 35,5 32,8 32,6

Ritiro lineare/linear shrinkage (%)

1220°C - 43' Tb 1110°C 6,37 6,62 6,05 6,5 5,67 5,50 5,88 6,61

Assorbimento d'acqua/water absorption (%)

1220°C - 43' Tb 1110°C 0,04 1,76 2,06 0,09 0,57 0,79 0,78 0,49
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Deposito di Ravenna
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Materie prime: Argilla
Argilla M

Analisi chimica media XRF / XRF Average chemical analysis 

SiO2 61.4 % 

Al2O3 23.8 % 

Fe2O3 2.65 % 

TiO2 1.00 % 

CaO 0.25 % 

MgO 0.90 % 

K2O 2.40 % 

Na2O 0.40 % 

P.F. (1100° C) 7.10 % 

CaCO3 < 1.0 % 

C 0.20 % 

S < 0.05 % 

 
Analisi Granulometrica media / Average Grainsize analysis 

0-50mm 
 

Analisi mineralogica media / Average mineralogical analysis 

Quarzo / Quartz 38 % 

Illite/ Illite 16 % 

Caolinite / kaolinite 42 % 

Altro / Other 4 % 
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Materie prime: Argilla
Argilla 1R

Analisi chimica media XRF / XRF Average chemical analysis 

SiO2 62.9 % 

Al2O3 23.50 % 

Fe2O3 1.80 % 

TiO2 1.10 % 

CaO 0.25 % 

MgO 0.60 % 

K2O 2.30 % 

Na2O 0.30 % 

P.F. (1100° C) 7.6 % 

CaCO3 < 1.0 % 

C 0.20 % 

S < 0.05 % 

 
Analisi Granulometrica media / Average Grainsize analysis 

0-50mm 
 

Analisi mineralogica media / Average mineralogical analysis 

Quarzo / Quartz 34 % 

Felspato / Feldspar 6 % 

Caolinite /  Kaolin 32 % 

Illite / Illite   22 % 

Altro / Other 5 % 

Altre caratteristiche / Other characteristics   

Umidità / Moisture 18 % 
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Materie prime: Argilla

Argilla 2R
Analisi chimica media XRF / XRF Average chemical analysis 

SiO2 60.90 % 

Al2O3 23.40 % 

Fe2O3 2.60 % 

TiO2 1.10 % 

CaO 0.30 % 

MgO 0.90 % 

K2O 2.60 % 

Na2O 0.20 % 

P.F. (1100° C) 7.80 % 

CaCO3 < 1.5 % 

C 0.20 % 

S < 0.05 % 

 

Analisi Granulometrica media / Average Grainsize analysis 

0-50mm 
 

Analisi mineralogica media / Average mineralogical analysis 

Quarzo / Quartz 34 % 

Felspato / Feldspar 5 % 

Caolinite /  Kaolin 35 % 

Illite / Illite     20 % 

Altro / Other 5 % 

   

Altre caratteristiche / Other characteristics   

Umidità / Moisture 18 % 
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Materie prime: Argilla

Argilla 3R
Analisi chimica media XRF / XRF Average chemical analysis 

SiO2 61.50 % 

Al2O3 22.80 % 

Fe2O3 2.20 % 

TiO2 0.60 % 

CaO 0.80 % 

MgO 0.60 % 

K2O 2.70 % 

Na2O 0.20 % 

P.F. (1100° C) 8.40 % 

CaCO3 < 1.5 % 

C 0.20 % 

S < 0.05 % 

 

Analisi Granulometrica media / Average Grainsize analysis 

0-50mm 
 

Analisi mineralogica media / Average mineralogical analysis 

Quarzo / Quartz 35 % 

Felspato / Feldspar 5 % 

Caolinite /  Kaolin 36 % 

Illite / Illite     18 % 

Altro / Other 5 % 

   

Altre caratteristiche / Other characteristics   

Umidità / Moisture 18 % 
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Proposte di mix argillosi da Ravenna

Materie prime / raw materials

Argilla 1R Argilla 2R Argilla 3R

Analisi chimica / chemical analysis

SiO2 62,90 60,90 61,50

Al2O3 23,50 23,40 22,80

Fe2O3 1,80 2,60 2,20

TiO2 1,10 1,10 0,60

CaO 0,25 0,30 0,80

MgO 0,60 0,90 0,60

K2O 2,30 2,60 2,70

Na2O 0,30 0,20 0,20

L.O.I. (1100°C) 7,60 7,80 8,40

CaCO3 <1 <1,5 <1,5

C 0,20 0,20 0,20

S 0,05 0,05 0,05

Superficie specifica / specific surface area

Superficie specifica / specific surface area (m2/g) 80,0 82,5 72,0

Carico di rottura in Verde/MOR dry (Kg/cm²)

Media 32,0 27,5 26,0

Ritiro lineare/linear shrinkage (%)

1220°C - 43' Tb 1110°C 6,00 6,20 5,00

Assorbimento d'acqua/water absorption (%)

1220°C - 43' Tb 1110°C 0,50 0,20 0,15
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Deposito di Corlo
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Materie prime: Argilla

Argilla 1C
Analisi chimica media XRF / XRF Average chemical analysis 

SiO2 60.50 % 

Al2O3 23.30 % 

Fe2O3 2.20 % 

TiO2 1.10 % 

CaO 0.70 % 

MgO 0.70 % 

K2O 2.70 % 

Na2O 0.20 % 

P.F. (1100° C) 8.4 % 

CaCO3 < 1.0 % 

C 0.20 % 

S < 0.05 % 

 

Analisi Granulometrica media / Average Grainsize analysis 

0-50mm 
 

Analisi mineralogica media / Average mineralogical analysis 

Quarzo / Quartz 35 % 

Felspato / Feldspar 5 % 

Caolinite /  Kaolin 38 % 

Illite / Illite 18 % 

Altro / Other 4 % 

   

Altre caratteristiche / Other characteristics   

Umidità / Moisture 18 % 
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Materie prime: Argilla

Argilla 2C
Analisi chimica media XRF / XRF Average chemical analysis 

SiO2 59.60 % 

Al2O3 24.20 % 

Fe2O3 1.80 % 

TiO2 1.30 % 

CaO 0.70 % 

MgO 0.60 % 

K2O 2.50 % 

Na2O 0.20 % 

P.F. (1100° C) 870 % 

CaCO3 < 1.0 % 

C 0.20 % 

S < 0.05 % 

 

Analisi Granulometrica media / Average Grainsize analysis 

0-50mm 
 

Analisi mineralogica media / Average mineralogical analysis 

Quarzo / Quartz 35 % 

Felspato / Feldspar 5 % 

Caolinite /  Kaolin 38 % 

Illite / Illite 18 % 

Altro / Other 4 % 

   

Altre caratteristiche / Other characteristics   

Umidità / Moisture 18 % 
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Proposte di mix argillosi Corlo (MO)
Materie prime / raw materials

Argilla 1C Argilla 2C

Analisi chimica / chemical analysis

SiO2 60,50 59,60

Al2O3 23,30 24,20

Fe2O3 2,20 1,80

TiO2 1,10 1,30

CaO 0,70 0,70

MgO 0,70 0,60

K2O 2,70 2,50

Na2O 0,20 0,20

L.O.I. (1100°C) 8,40 8,70

CaCO3 <1 <1

C 0,20 0,20

S 0,05 0,05

Superficie specifica / specific surface area

Superficie specifica / specific surface area (m2/g) 70,0 67,0

Carico di rottura in Verde/MOR dry (Kg/cm²)

Media 25,0 25,5

Ritiro lineare/linear shrinkage (%)

1220°C - 43' Tb 1110°C 5,00 5,00

Assorbimento d'acqua/water absorption (%)

1220°C - 43' Tb 1110°C 0,60 0,80
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Materie prime: feldspati

B 101-S – Miniera di BK Turchia 

 

Analisi chimica media XRF / XRF Average chemical analysis 

SiO2 69.00 % 

Al2O3 17.50 % 

Fe2O3 0.35 % 

TiO2 0.30 % 

CaO 0.40 % 

MgO 0.30 % 

K2O 3.50 % 

Na2O 7.50 % 

P.F. (1100° C) 0.90 % 
 

Analisi granulometrica media / Average grainsize distribution 

Classe / Size (mm) 

0-6 mm 
 

Analisi mineralogica media / Average mineralogical analysis 

Quarzo / Quartz 7 % 

Feldspato potassico / Felspar 15 % 

Feldspato sodico / Felspar 72 % 

Miche / Micas 6 % 

 
Altre caratteristiche / Other characteristics   

Umidità / Moisture 6 % 
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Materie prime: feldspati

B 1001 – Miniera di BK Turchia 

Analisi chimica media XRF / XRF Average chemical analysis 

SiO2 66.70 % 

Al2O3 18.50 % 

Fe2O3 0.20 % 

TiO2 0.35 % 

CaO 0.40 % 

MgO 0.10 % 

K2O 4.00 % 

Na2O 8.00 % 

P.F. (1100° C) 0.70 % 
 

Analisi granulometrica media / Average grainsize distribution 

Classe / Size (mm) 

0-6 mm 
 

Analisi mineralogica media / Average mineralogical analysis 

Quarzo / Quartz 7 % 

Feldspato potassico / Felspar 15 % 

Feldspato sodico / Felspar 72 % 

Miche / Micas 6 % 

 
Altre caratteristiche / Other characteristics   

Umidità / Moisture 6 % 
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Materie prime: feldspati
CS22- Miniera di Cuccuru Mannu (NU)

MINIERA di CUCCURU MANNU

Analisi chimica media XRF / XRF Average chemical analysis 

SiO2 70.90 % 

Al2O3 17.60 % 

Fe2O3 0.36 % 

TiO2 0.16 % 

CaO 1.00 % 

MgO 0.70 % 

K2O 0.60 % 

Na2O 7.50 % 

P.F. (1100° C) 0.15 % 
 

Analisi granulometrica media / Average grainsize distribution 

Classe / Size (mm) 

0-6 mm 
 

 
Altre caratteristiche / Other characteristics   

Umidità / Moisture 6 % 
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Materie prime: feldspati
CP335- Miniera di Ottana (NU)

Miniera di Ottana

Impianto di trattamento

Analisi chimica media XRF / XRF Average chemical analysis 

SiO2 65.60 % 

Al2O3 18.70 % 

Fe2O3 0.36 % 

TiO2 0.47 % 

CaO 1.26 % 

MgO 2.95 % 

K2O 0.20 % 

Na2O 8.30 % 

P.F. (1100° C) 1.00 % 
 

Analisi granulometrica media / Average grainsize distribution 

Classe / Size (mm) 

0-6 mm 
 

 
Altre caratteristiche / Other characteristics   

Umidità / Moisture 6 % 
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Materie prime: feldspati
R-FA – Miniera di Lozzolo (BI)

MINIERA E IMPIANTO DI MACINAZIONE E 

STOCCAGGIO

Analisi chimica media XRF / XRF Average chemical analysis 

SiO2 75.4 % 

Al2O3 13.4 % 

Fe2O3 1.55 % 

TiO2 0.15 % 

CaO 0.20 % 

MgO 0.35 % 

K2O 6.00 % 

Na2O 0.80 % 

P.F. (1100° C) 2.10 % 
 

Analisi granulometrica media / Average grainsize distribution 

Classe / Size (mm) 

0-8 mm 
 

Analisi mineralogica media / Average mineralogical analysis 

Quarzo / Quartz 47 % 

Feldspato / Felspar 28 % 

Feldspato / Felspar 5 % 

Caolinite / Kaolinite 15 % 

Altro / Other 5 % 
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Conclusioni

• La costante necessità della nostra clientela di 

economizzare e rendere più competitivo il prodotto 

finito ci porta allo sviluppo di soluzioni alternative 

tecnologicamente valide

• Aperture di nuove miniere in Italia ed all’estero e la 

messa a punto di materie prime attraverso miscele 

tra i nostri prodotti nazionali e tra questi  e selezionati 

prodotti di importazione consentono a Minerali 

Industriali di stare al passo con l’innovazione della 

nostra clientela



Grazie per l’attenzione

Minerali Industriali S.r.l.

Piazza Martiri della Libertà n. 4

28100 Novara

Tel. 0321 377 600     Fax 0321 391 874

E-mail info@min-ind.it        www.mineraliindustriali.it

youtube.com/mineraliindustrial


